Le Verre
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Le verre est un matériau solide transparent, homogeéne et cassant.

Du verbe latin videre (« voir ») : latin vitrum (« verre ») (pour vidtrum) : le transparent, qui fait voir.
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Cycle de vie du verre
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Mise en forme du verre

Classe

Procédé

Définition

Exemples

Soufflage

Verre creux

Coulage dans un
moule

Le verre fondu est versé dans un
moule ayant la forme de l'objet &
fabriquer.

Verre creux

Discontinu Le verre fondu est comprimé dans )
. Tube cathodique, verre
Pressage un moule ayant la forme de l'objet a
) creux
fabriquer.
Coulée par
, , Verre creux
centrifugation
) Le verre fondu est passé entre deux | Verre plat (procédé peu
Laminage ) ) -
cylindres lamineurs. utilisé)
Verre plat (procédé peu
Etirage utilisé), tube luminescent,
fibre de verre
Continu Le verre fondu est versé sur un bain
Flottage d'étain liquide et s'y étale en Verre plat
formant un ruban continuea.
Coulage sur Le verre fondu est versé sur une Verre plat (procédé peu
table table et laminé. utilisé)
Extrusion

Mélange des
matiéres
premiéres

Fusion et

Sable de
quartz

Soude

Calcaire

Autres

Verre recyclé

N

Oxyde,
alumine 5 %

conditionnement

Conception

Traitement
thermique

Vérification

et
emballage

magnésie

Chaux 10% ceo

Soude 14 %  nNeo
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Procédé par flottaison
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Lit d’étain |

Insolation par
laine de verre

Fibre de
renforcement

Verre plat

Procédé par extrusion
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Verre creux




Sable de
quartz Soude Calcaire Autres Verre recyclé
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