
Extraction

L’acier est un alliage fer-carbone contenant moins de 2 
% de carbone, et d’autres éléments. Le fer contenu 
dans l’acier provient soit de minerai, soit du recyclage. 
L’acier produit en France, contient un peu plus de la 
moitié.

L’acier liquide est 
ensuite solidifié, 
généralement sous une 
forme assez massive, 
puis mis en forme 
habituellement par 
laminage à chaud et 
par laminage à froid 
pour les tôles les plus 
minces. 
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